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Herstellung Asphaltmischgut
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Festlegungen in der Ausschreibung
Es werden verdich Abnahmeprifungen gemat den Vorgaben der RVS 11.0321 @
durchgedihrt.
Der Anteil an phait hat mit einer Ge it von + 10 rel.-% zu erfolgen,
Durch diese ui sich die Bandbreiten fir die Froduktion:
+ Sollmenge Ausbauasphall: 15 M.-% Bandbreite: 13.5 bis 16.5 M.-%
= Solimenge Ausbauasphalt: 20 M- Bandbreite: 18,0 bis 22,0 M-%
+ Sollmenge Ausbauasphalt: 30 M. -% Bandbreite: 27.0 bis 33.0 M.-% 0
Solite die zulassige Bandbreite von + 10 rel.-% Uberschritten werden, der Nachweis er-
folgt Ober die Charg bzw. das igl tive Konzept der Nach- -
) weisiihrung, tritt die e Ponair In Kraft /
+ Bandbreite: 0 bis £ 10 rel.-% je Charge:  keine Pénals
= Bandbreite: 11 bis £ 20 rel.-% je Charge: Pénale von 50 % des Einheitsprei-
ses der jewsiligen Schicht /
= Abweichungen ist 2 21 rel.-% je Charge: Pénale von 80.000 € je betroffene 5
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Zusammenfassung - empirischer Ansatz

Tieftemperaturverhalten

AC 22 binder PmB 45/80-65 mit 0, 15, und 20 M.-% RA

AC 22 binder PmB 45/80-65 mit 0, 15, und 20 M.-% RA

: lalltg:lgo'lgﬂ B 35802
:
5
ohneRA  22% g ¢
i s
15M.-% RA 3.7% HE 0
i
20M.-% RA 29% gia0
= L g g e
S PRD, 45,0 3 -
. keine signifikanten Unterschiede nach dem empirischen Ansatz e
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Qualititssicherung Bau

ASPHALT UND ASPHAL UND RVS 11.03.21

Formel (5. Pkt 7.1):
A= (p} EP.A,.7)

Verdichtungsgrad min. 98%

AC 32 binder PmB 45/80-65, H1, Gt
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Bewegungs— und
Krifteverteilkonstruktion
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Eigenschaft Anforderung Prifnorm
Bindemittelanteil iaslich [%)] 2 80,0 ONORM EN 12697-1
Erweichungspunkt mit Ring und Kugel [°C] 275,0 ONORM EN 1427
Dichte bei 25 °C [g/cm?] 1,0-1,3 ONORM C 9211

Kugelfallversuch nach Herrmann bei ~15 °C/5 m

keine Beschadigung
bei 3 von 4 Kugeln

DIN 1996-18

Penetration bei 25 °C [0,1 mm] 40-70 ONORM EN 1426
Konus — Penetration bei 25 °C [0,1 mm] <45 ONORM EN 13880-2
Dehn- und Haftvermdgen bei diskontinuierlicher %

Dehnung bei —10 °C [mm] >5 ONORM EN 13880-13
VergieRbarkeit und VergieRtemperatur gemal Typenblatt SNV 671 914
Sicherheitsspanne gegen Uberhitzung [°C] " >30 SNV 671 915, ONORM EN 1427
CREEBNBODITEREE
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Belastungsrichtung

Bewegliche Seite Feste Seite
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Baustoff/iBauteil Merkmale Priifverfahren
Dichte ISO 3838
Entmischung Anhang 3-P
Erweichungspunkt EN 1427
Lagerbestandigkeit EN 13399
Elastische Rickstellung EN 13880-3 oder EN 13398
Euurl-;t:;tat bei 0 °C (einschlieBlich Kraft-Verformungs- | £ 4 3589
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung EN 12607-3
Bindemittel und Vorbeschich- | (8 Stunden bei der Heiztemperatur des Herstellers)
tung Dynamische Viskositats-/Temperaturmerkmale
(falls erforderlich) Bestimmung des komplexen Moduls G* gegentiber Anhang 3-P
Temperatur
FlieBlange bei 60°C EN 13880-5
Uberprifung der Zusammensetzung (vgl. 3-P.1.10)
Léslicher/nicht léslicher Bindemittel- und Flllmasse- Anhang 3-P
gehalt
Uberpriifung der Zusammensetzung (vgl. 3-P.1.11
Gel-r;ermegtions~Chromatographieg( i : Anhang 3P
Grundierung EN 14188-1
Art (petrographische Beschreibung) und Korngrofe EN 932-3
KorngréRenverteilung EN 933-1und 2
G inskd dv Relative Dichte, Wasseraufnahme EN 1097-6
s::!f“;':chi’c'::“g und Ver- Schitidichte EN 1097-3
Kornform EN 933-3 oder 4
Festigkeit gegeniiber StéRen EN 1097-2
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung EN 1367-5
Priifung der indirekten Zugfestigkeit {uneinge- EN 12697-23 und zusatzlicher Text An-
schrankte Festigkeit) (Fugenfillmasse) hang 3-P
= Hohlraumgehalt EN 12697-8
Fugenfilimasse Spurbildungstest (A) EN 12697-22 und zusatzlicher Text in
Anhang 3-P
Stahl - Abmessungen EN 10025
Rostfreier Stahl - Fliefigenze EN 10088
- Zugfestigkeit
- Bruchdehnung
- Chemische Zusammen-
setzung
Aluminium - Abmessungen EN 1999
Abdeckplatte - Chemische Zusammen- | Extrudiertes Aluminium: EN 755-2
setzung
- Zugfestigkeit
- Flieigrenze
- Spannungs-Dehnungs-
Linie
- Bruchdehnung
- Duktilitat
- Charpy-V Wert
Bolzen, Schrauben, Profile Metalle Energie-Aufnahme Charpy-Test
etc.
Chemikalien/Metalle - Widerstand gegen tiefe
Kleber, Versiegelungen Temperaturen
- Zugfestigkeit




WA

; U:es;\enft‘ ;?sg::adg?; E;“Qg-;jﬂ?gszautz Option ,Keine Leistung
iche Anfor- : ) _— =
donra Produke beurtaitande Klasse, Verwendungskategorie, Kriterium festgestellt
tmerkmale Produktleistung
Mechanische §6.1.1.2 Fahrbahn Bestanden / Nicht Nicht anwendbar
Festigkeit bestanden siehe
und/oder Fulweg | Nutzungskategorie Nicht anwendbar
+Fahrbahn"
Nicht relevant
und/oder Optio-
nen:
aulbergewdhnliche
Last auf FuRweg Nicht relevant
- Kollision am
Schrammbord
Widerstand §6.11.3 Bestanden / Nicht bestanden Nicht anwendbar
gegen Ermii-
dung
Bewegungs- §6.1.1.5 Erklarter Wert Nicht anwendbar
kapazitat
Wasserdichtheit §6.1.1.8 Bestanden / Nicht bestanden Nicht anwendbar
Brandschutz §6.1.2 Nicht relevant
Freisetzung §6.1.3 Angabe der gefihrlichen Stoffe Anwendbar
gefahrlicher einschlieflich der Konzentration usw.
Stoffe
oder Anwendbar
Keine gefihrlichen Stoffe"
4 Hohenunter- §6.14.1.2 Hohenunter- Bestanden / Nicht Nicht anwendbar
schiede in der schiede und bestanden
Fahrbahn- Stufen
ebsniticne Nach Belastung Bestanden / Nicht Nicht anwendbar
bestanden
Griffigkeit §6.14.2 Auf Fahrbahnund | Beurteilung mittels Anwendbar
FuBweg Uberpriifung anhand
der Zeichnungen
Bestanden / Nicht
bestanden
Falls erforderlich,
Beurteilung durch
Prifkriterium:
Erkidrter Wert
Schallschutz §6.1.5 Nicht relevant
Energieein- §6.16 Nicht relevant -
sparung und
Warmeschutz
T Dauerhaftigkeit §6.1.7 Fir herkdmmliche | Bestanden/ Nicht Nicht anwendbar
der Produkt- Materialien bestanden
merl;;]r.naie Fiir uniibliche
geg ) Materialien
ift,;:?:':gnbh i Korrosion Bestanden / Nicht Nicht anwendbar
mikalien, Tem- baclanden
peratur, Frost- Chemikalien Bestanden / Nicht Nicht anwendbar
Tauweoh‘sel, bestanden
wiaan Alterung durch
- Temperatur Bestanden / Nicht
- UV-Strahlung bestanden Nicht anwendbar
-0zon




- (ABEYP/o¥)

6 5 48P

)- +18
. HGHHS .
¢ @) 5>

. &Q BB
#)  #B#) $
BE-G !
OB HEH, +)
$ B%
AH)

-+ e
® +E NS
og * +)1&

$ P9

#% 7$.8 BH
) V) %
&) HA0S
)IB - 9

& &y




5%

B ZBETR

Ham
R 8 Q
& %
e W
g €yv Mg
i S $%
[ G
WR
k R %
z$ v
k %
\Vi TV
$ % k !
S I
S
!
WR




B UB R

= @B =
HGEB FE > > D
F C
i -) A C =
¥ -5 54 658(0 ? E K F
298! B/ = C
< M E K
-5 546B$ | B @
N J >
? J
W w 0? C
> ? R Y R
EE
E ? ?
X E
® Y 2X > Y
® @ B = ? EE
> R N ? 1
J E ? 2 G >

[

N I



ame, ' AR
D{ -1 20! 6
@0') @ M
3 -99! &, 0)
odEE '08Q
B (3

) e A D
()&% ' -V )
BEG + 81 %
{08\B) (8(U (@
% a6+
SRR +' 598
F) @R

w

SRR
0! o1 )+ )
11
SRR
@
R

& B e
2. 1 - g
0y0'0 W
t -t
o
L W
501 W61’ @I
L
8 ! Oy
&) B IS
90! b1 BB
HE
-PBL(0) &, Oy
1 EHEE
POl B
A8 " /PR
@M e R
- D+ BESERIf
206
AR "SR
ATNRT: YR )
B @ .,
Q56" - P¢ B
)L

W0 W

@B

Lex2))

o g

(1" -G
Lk

SRR
A

1) (v
RO %
1B Q) (JTARR
o (1!







( &%

% 20 O

@ / Yo
L %/ $#
il % 1
SW
08 %
-

B . /. %
% 0
5 0

BB
0

W@ H
0sU" [
Q
\"% 8
% 00

I . % %

) " %

% % W
Vo)
¥ %" @O0
"B % .
% /@ .6
WAW % % % (
% %0 %O%
0 & % 0
" . %
YEREER
$ %3 /@
(" . ' (»
0O/ d % .
& % 0o _
%% 0 )
BU & %&b
% /[ h % #
o > 6% 5
& 30 %
D 5 Ile%
%& % Y
| 8% $ : "
5fth $h"6
/@) %
=%i 0 .%
0 /@
% % /@ "y f 1
/. # . h%#
% .0 @ 00
Qo A0 00 B
"otgEp o0 0
" ' %
% # U 1
b %
"/ 9% 0 % 0
/ 0! $ %
% /@0 )" % B
' Dol ® Y
%% %A "%
% =
w6 0 %
7 % %9 !
% 5%
% 0 | %
/[ d " % %
0 o
6] P 0%
%% 0 @
% . o\
"%d
O EEFONRHRD
% % 008
/ 9 % # % %
.0 % %
% . /.

* %

&

%



;
a -, % ("
G+ 1% $ A
384" ' HH
-+ AH "B
# (4
> 3BB
B Q# + 6 P4
W3 $ @
b HA +
‘"D 1 6:{8
B ® 6
3RS HR"
+ + + >SES
$6 B3 3$,#
% "
% #6 #+
g & H 348+
#1 ( F
%

R
BF BAEHSI
+ & 3@
#+@ -8
6 -8
S+ #HESH@
= B+ @b
6 3
D # EBHES
665" 4& -
B SA S8
5, 4B
HE78
H S5, 4
6# B1
8 S&, &
3BH
F B +8
58 @ H
=HF5H +38 1 #G
#  &SHIRr
T &
Nk
G 3 RV
" 6%+ 5 +1#G
0 &
'3 $
" MBS B
6 3 463
31 R+ Sd6r5a
+$"F® IR
86 (+E1 '®
1271 >@
#6 @& &
H 8@
F+8 # @& H
6 983$ "
1+ # YV
#'- 9@ >
6 P2

A#H+"

#3

W3

4y
L
ut fidh
i
*jtirvimm St |
o tVifm S
e
6968

_ &

Al 4 2

z5je pyifm <t [
i eV €3
T} [Hk










4

O 0N &
"R ) IBY
i
PR g
&/ ¥)-" Wil
'S ) KEPEE \Bif/
AB"BE I " -)
S P &

) "SI 85"+
R Ve
VMBL) " N\B )

)85 X

@
Ay -3
S5y "-4%:
Y A
G W19
DS -F B

5r'esis-2' $$
(23]

-39
Y-y $#

&5

VWS )
v 3'Y ¥ qEse
- RISV LS

§P9-0- )8 @D
T W VIR S )
| @Y--- @' 55

Bh"&5H -1 BAG- )" P &
" IR )T )
0K yHRIt )" )ER )" !
eV L AW B
0&bE! 5 '" &"2
)" " 5& - PHEB 5&P
1Y) & R I Y
BN 43 "5OY)
S5LREY"!
XA RGB!V

B@&Y.

0"5&-B !-

Wy'2!



Y gts

+ W0

E #

8#

.Y
DY
QR .Y
R ' Qs Y,
Ll

iy,




§ W

BA g

B ) K%
T
G amm

NS

&R 26

@B

&' )&
B P
YBOoP
#1d
g >
Q1% &0
W 2 &

[ &5

# 8
@R &
&) 8
o &
¢ AR
& &
\IEB &

8

% HemgL
@®2
@A

Vil &)
4 I28)&

X '@

& &)
e o

_WM
3
-
A
C©FF £ ¢ TP
]
38
EES
3 o5 @8
A
e i
5

2L ]

rE



